
La restauración y rehabilitación de la arquitectura tradicional de tierra. 
El caso de la arquitectura de adobe y entramado en Aragón.

Figura 1. Fotografías y situación de algunos de los ejemplos encontrados de adobes y entramados en Aragón.

Figura 2. Adobes y entramados en Aragón. Edición propia. Fuente de información: AA. 
VV. “Terra Europae. Earthen Architecture in the European Union”. Edizioni ETS, Pisa. 2011
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INTRODUCCIÓN
Desde unos años atrás, existe un creciente interés por la arquitectura tradicional y el pa-
trimonio cultural que esta representa. El Instituto del Patrimonio Cultural Español (IPCE) 
presentó en 2015 el Plan Nacional de Arquitectura Tradicional, que surge como respues-
ta a la preocupación existente por este tipo de arquitectura y su gran vulnerabilidad 
frente a la globalización. Dentro de esta arquitectura tradicional no monumental existen 
diferentes técnicas constructivas realizadas con tierra, íntimamente ligadas al lugar y sus 
recursos. El interés por este tipo de arquitectura en Europa se desarrolló principalmente 
tras la crisis energética de los años setenta, desarrollándose más tardíamente en España. 
La investigación se basará en el análisis, estudio y conocimiento de las diferentes técni-
cas constructivas de tierra existentes en la Península Ibérica, concretamente el adobe y  
los entramados, realizando un análisis global de estas, de forma consciente con las limi-
taciones del estudio. Este estudio se desarrollará especialmente en Aragón mediante la 
toma de datos de casos concretos en los que se encuentren estas técnicas y  casos en 
los que se haya realizado algún tipo de intervención. Una vez realizado el análisis global 
de los datos obtenidos, se propondrán las líneas guía sobre las técnicas de intervención 
más adecuadas, las herramientas y los criterios a seguir para su adecuada restauración y 
conservación. 

FASES
La metodología propuesta para el desarrollo de la investigación seguirá las fases de tra-
bajo que se analizan en el siguiente índice:

1. Las técnicas constructivas tradicionales de tierra del adobe y los entramados. Breve 
introducción de las variantes de estas técnicas constructivas en la Península Ibérica.

2. Las técnicas constructivas del adobe y los entramados en el caso de Aragón. Esta pri-
mera introducción a las técnicas constructivas se realizará en base al estudio y análisis 
de la bibliografía existente, así como a través de los diversos tratados históricos de cons-
trucción. 

3. Estudio de las diversas variantes constructivas del adobe y los entramados en Aragón, 
a través de la bibliografía existente, de investigaciones previas y del trabajo de investiga-
ción realizado.

4. Elaboración de una base de datos con diferentes casos de estudio, en los que se ana-
licen las técnicas tradicionales de adobe y entramados desde diferentes puntos de vista. 
Para este estudio se realizaran fichas que incluirán tres partes diferenciadas, compren-
diendo cada una de ellas:
	 - Datos generales: se estudiarán las características más generales del edificio y las 
características de estas técnicas en el mismo. (Fotografías, localidad, tipología edificato-
ria, tipología arquitectónica, uso, tipo de propiedad, posición de las técnicas dentro del 
edificio, estado de conservación, intervenido o no,  y otras observaciones)
	 - Datos de la técnica del adobe y los entramados. Esta ficha es continuación de la 
anterior. En ella se estudiarán las características concretas de la técnica constructiva (di-
mensiones de las piezas, dimensiones del muro, aparejo, color, patologías, composición, 
refuerzos…)
	 -  Datos de la intervención.  Es la tercera parte de la ficha en la que se analizarán las 
características de los elementos restaurados o reparados (características de la interven-
ción, elementos intervenidos, patologías previas, materiales utilizados, técnicas utilizadas, 
criterios utilizados, compatibilidad, nivel de adecuación, sostenibilidad…)
	
5. Investigación de apoyo en archivo (archivos de ayuntamientos, diputaciones, comuni-
dad autónoma, archivos privados de arquitectos y empresas constructoras, etc.) de los 
casos de estudio para conocer  el estado previo de los edificios intervenidos y técnicas 
constructivas utilizadas, que quizás no sean apreciables en la actualidad o hayan desapa-
recido.

6. Análisis de los resultados obtenidos. Definición de las características arquitectónicas y 
variantes constructivas de los casos de estudio, sus particularidades arquitectónicas, las 
distintas intervenciones realizadas y sus características más comunes. Se realizará tam-
bién un estudio desde el punto de vista geográfico que permita establecer relaciones y 
sacar conclusiones sobre las características de estas técnicas en relación al lugar.

 7. Definición y estudio de los fenómenos de degradación presentes en los casos de estu-
dio poniendo en manifiesto los más habituales en estos sistemas constructivos. Análisis 
de los fenómenos de degradación consecuencia de intervenciones  y actuaciones poste-
riores.

8. Estudio de criterios y líneas guía de intervención a seguir, basados en la conservación 
de los elementos preexistentes y en la sostenibilidad. Reconocimiento de los valores, así 
como del funcionamiento material y estructural de las técnicas constructivas como pre-
misa para una intervención correcta y  respetuosa. 

9. Extracción de Conclusiones

OBJETIVOS

- Conocer las técnicas constructivas del adobe y los entramados y sus variantes, de forma 
general en la Península Ibérica, y particularmente en Aragón.

- Conocer las técnicas constructivas, sus variantes y sus principales características mate-
riales y estructurales. Estudiar las variantes en función a su situación geográfica.

- Analizar las patologías y los factores de degradación presentes. Causas y efectos en los 
diferentes casos utilizados.

- Estudiar las intervenciones realizadas y su adecuación al edificio tradicional y a la técni-
ca constructiva, en función de su compatibilidad material, estructural y estética.

- Proponer unas posibles líneas guía y herramientas a utilizar para una restauración y 
conservación adecuada a las técnicas constructivas. Extraer unos criterios generales de 
protección y conservación de la arquitectura tradicional de adobe y entramados en fu-
turas intervenciones.
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Situación y autores de las fotografías en la figura 1:
Fotografía 1_  Alquezar (Huesca), autores Fernando Vegas y Camilla Mileto
Fotografía 2_  Graus (Huesca), autores Fernando Vegas y Camilla Mileto
Fotografía 3_  Besians (Huesca), autor Laura Villacampa
Fotografía 4_  Belchite (Zaragoza), autores Fernando Vegas y Camilla Mileto
Fotografía 5_  Lécera (Zaragoza), autor Salvador Tomás
Fotografía 6_  Alhama de Aragón(Zaragoza), autores Fernando Vegas y Camilla Mileto
Fotografía 7_  Fuentes del Jiloca (Zaragoza), autores Fernando Vegas y Camilla Mileto
Fotografía 8_ Villafranca del Campo (Teruel), autores Fernando Vegas y Camilla Mileto
Fotografía 9_  Peñarroyas (Teruel), autor Laura Villacampa
Fotografía 10_ Torrevelilla (Teruel), autor Laura Villacampa
Fotografía 11_  Albarracín(Teruel), autores Fernando Vegas y Camilla Mileto
Fotografía 12_  Tronchón (Teruel), autor Salvador Tomás
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