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Titulo proyecto

Desarrollo de nanofibras carbonosas electrohiladas con incorporacién de éxidos metalicos para su aplicacién
en dispositivos electrénicos flexibles

Valoracion proyecto
4

Descripcion proyecto

Se plantea el empleo de nuevas estrategias de obtencidon de materiales para electrodos, de uso en
dispositivos flexibles de almacenamiento de energia electroquimica. En estos dispositivos, los fendmenos
superficiales que ocurren en la interfase electrodo/electrolito durante los procesos de carga-descarga
dependen en gran medida del area superficial, afectando de forma directa al rendimiento. En general, un area
superficial mas grande contribuye a alcanzar una capacitancia mas alta. En este contexto, los materiales
carbonosos, especialmente los carbones nanoporosos, son los materiales mas ampliamente estudiados como
materiales para electrodo debido a sus caracteristicas Unicas, entre las que destacan su elevada superficie
especifica, facil procesabilidad, no toxicidad y buenas propiedades eléctricas.

La carbonizacion directa de precursores organicos ha sido hasta la fecha el método convencional empleado
en la obtencion de materiales carbonosos. Sin embargo, una nueva clase de precursores basados en
compuestos organometdlicos (MOF&#8217;s), han atraido recientemente el interés de las investigaciones
debido a la posibilidad de poder obtener materiales carbonosos con porosidad ordenada.

Por todo ello, se propone la obtencion de materiales hibridos basados en nanofibras electrohiladas que
incorporan particulas de MOF&#8217;s embebidas dentro de las fibras. Los mats de nanofibras obtenidos
seran sometidos a un tratamiento térmico de pre-oxidacion y carbonizacién con la finalidad de convertir las
nanofibras poliméricas en nanofibras carbonosas, y de ese modo combinar la estructura meso-microporosa
gue aportan las particulas de MOF con la alta conductividad de la nanofibra de carbono. La finalidad de este
trabajo sera desarrollar nuevos materiales con altas densidades de energia y potencia, que permitan su
implementacion en sistemas de almacenamiento de energia de bajo coste y sostenibles.

Actividades a realizar por el alumno
Las tareas a realizar por el alumno estaran enfocadas a apoyar en las diferentes fases:

1. OBTENCION DE NANOFIBRAS POLIMERICAS

&#8226; A partir de polimeros precursores de las fibras de carbono tales como el poliacrilonitrilo (PAN) y
polivinilpirrolidona (PVP) se obtendran nanofibras poliméricas mediante la técnica de electrospinning. Se hara
un disefio de experimentos a partir de los parametros principales de maquina: voltaje, distancia entre
electrodos, viscosidad de las disoluciones, velocidad de flujo, etc.

&#8226; Incorporacion de diferentes contenidos de compuestos organometalicos MOF&#8217;s tales como
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2.- CARACTERIZACION DE LAS NANOESTRUCTURAS

&#8226; La estructura de los mats de nanofibras sera caracterizada mediante difraccion de rayos X (WAXS) y
espectroscopia XPS. Asimismo, las fibras seran examinadas mediante microscopia electrénica de barrido de
emisién de campo (FE-SEM) para conocer entre otros aspectos la morfologia, el tamafio de las nanofibras, el
contenido maximo de MOF&#8217;s y la distribucién de las particulas embebidas.

3.- TRATAMIENTO TERMICO DE CARBONIZACION

&#8226; Los mats de nanofibras serdn sometidos a un proceso de preoxidacion y carbonizacién en horno
bajo diferentes condiciones.

4.- CARACTERIZACION DE LAS NANOFIBRAS CARBONOSAS

&#8226; Se llevara a cabo una caracterizacion morfolégica y estructural de las nanofibras carbonosas
mediante FE-SEM y espectroscopia Raman.

&#8226; Caracterizacion térmica. Se evaluara la estabilidad de las nanofibras mediante ensayos
termogravimétricos (TGA).

&#8226; Caracterizacion electroguimica. Con el fin de determinar la influencia de los 6xidos metalicos
embebidos dentro de las nanofibras, se realizaran estudios electroquimicos utilizando voltametria ciclica (VC)
y mediciones de Impedancia a frecuencia constante.

5.- SELECCION DE LOS SISTEMAS HIBRIDOS CON MEJOR BALANCE DE PROPIEDADES

Horario
Se adaptara al horario del alumno segun sus preferencias y disponibilidades del laboratorio
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