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Examen Práctico Área de Ingeniería Textil (15 puntos) 

De la muestra de tejido proporcionada se deberá analizar: 

- Identificar la composición del tejido. 

- Calcular densidad de trama (pasadas/cm) y densidad de urdimbre (hilos /cm).  

- Determinar el título de hilo de trama (tex o Nm) y título de hilo de urdimbre (tex o Nm) 

- Gramaje del tejido (g/m2). 

- Identificar la estructura de tejido, así como el tipo de tejeduría. 

Deberá presentar un informe con observaciones detalladas del proceso indicando el 

fundamento teórico, el procedimiento experimental y los resultados obtenidos. 

 


