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Titulo proyecto

Preparacién de microfibras cargadas con iones bioactivos mediante técnicas basadas en electrospinning para
aplicaciones de ingenieria tisular

Valoracion proyecto
4

Descripcion proyecto

En el presente proyecto de beca de colaboracion se prepararan una serie de microfibras de acido poli (lactico-
co-glicolico) mediante técnicas basadas en electrospinning con el objetivo de obtener soportes
tridimensionales para aplicaciones de ingenieria tisular. En primer lugar se preparardn microfibras con
estructura aleatoria o alineada, con variacién de pardmetros para obtener fibras de distinto diametro. La
segunda parte del trabajo de colaboracion esta centrada en la carga de iones bioactivos en el interior de las
microfibras para su posterior liberacion

Actividades a realizar por el alumno

1. Preparacion de las disoluciones para la obtencién de microfibras mediante electrospinning. Eleccién del
solvente y concentracion mas adecuada.

2. Obtencion de fibras con direccionalidad aleatoria. Variacion de parametros de realizacion del
electrospinning para modificar el diametro de las fibras.

2. Obtencion de fibras con direccionalidad alineada. Variacion de parametros de realizacion del
electrospinning para modificar diametro de las fibras y direccionalidad.

3. Caracterizacion morfologica de las fibras. Técnicas basadas en microscopia éptica y microscopia
electronica de barrido.

4. Preparacion de disoluciones polimero incluyendo sales de iones bioactivos en suspension y obtencion de
las microfibras mediante electrospinning.

5. Preparacion de emulsiones a partir de disoluciones de polimero y disoluciones de sales de iones bioacivos
en medio acuoso.

6. Obtencion de microfibras mediante electrospinning a partir de las emulsiones polimero-ion. Caracterizacion
morfoldgica de las fibras.

7. Cuantificacion de la liberacion de los iones. Influencia del diametro de las microfibras y su configuraciéon
sobre el proceso de liberacion.

Horario

Se adaptara el horario a las caracteristicas personales del/la alumno/a, respetando siempre el cumplimiento
de las condiciones de la beca
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