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Descripcion proyecto

La fotoelectroquimica estudia, en general, los procesos que ocurren bajo la influencia de la iluminacioén sobre
un electrodo semiconductor. El anodizado de distintos metales para obtener su éxido metalico, que actle de
semiconductor, estd ganando cada vez mas interés cientifico en el campo de la fotoelectroquimica. Esto es
gracias a la obtencion de nanoestructuras de geometria ordenada, nanotubular o nanoporosa, que poseen
multitud de aplicaciones, como por ejemplo, la produccién de energia por medio de células solares o la
destruccion de contaminantes organicos. De entre los materiales semiconductores empleados como
fotodnodos, el triéxido de wolframio (WO3) es uno de los mas novedosos.

El objetivo del presente proyecto es el desarrollo de nanoestructuras de 6xido de wolframio por anodizado en
condiciones dindmicas para su aplicacion en la destruccién de disruptores endocrinos con ayuda de luz solar.
Para ello se sintetizaran las nanoestructuras modificando los parametros del proceso de anodizado y
realizando el anodizado bajo condiciones hidrodinamicas de flujo. EI campo del anodizado en dinamico es
muy innovador y permite la modificacién de la morfologia superficial de las nanoestructuras anodizadas e
incluso la sintesis de nanoestructuras con morfologias desconocidas hasta el momento. Las nanoestructuras
sintetizadas se caracterizaran con técnicas de microscopia, electroquimicas y fotoelectroquimicas y se
relacionaran los parametros del proceso de anodizado con las propiedades obtenidas. Una vez evaluadas las
nanoestructuras formadas se estudiara su eficiencia en la destruccion de disruptores endocrinos, siendo el
principal resultado que se desea obtener, la sintesis de fotocatalizadores que puedan ser empleados a escala
industrial por su viabilidad econémica. El presente proyecto se llevara a cabo en el Campus de Vera de la
UPV.

Actividades a realizar por el alumno

1. Sintesis de nanoestructuras por anodizado electroquimico de wolframio en condiciones dinamicas.

Se obtendran nanoestructuras de éxido de wolframio por anodizado electroquimico de wolframio en
condiciones hidrodinamicas de flujo. Previamente al proceso de anodizado, la superficie del electrodo de
trabajo de wolframio deberd ser tratada para obtener una superficie homogénea. El proceso de anodizado
consistira en aplicar un determinado potencial al electrodo de trabajo que se encontrara sumergido en un
electrolito en unas condiciones de trabajo determinadas. Como se desea anodizar en condiciones
hidrodinamicas de flujo, el electrodo de trabajo de wolframio se acoplara a un electrodo rotatorio que
dispondra de control de velocidad rotacional de forma que sea posible aplicar distintos nimeros de Reynolds.
Se estudiara la influencia de las condiciones hidrodinamicas de flujo en el proceso de anodizado del wolframio
variando los distintos parametros del proceso de anodizado (potencial aplicado, tiempo de anodizado,
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temperatura y pH) y el tipo de electrolito. Finalmente, las nanoestructuras se someteran a un tratamiento
térmico de post-anodizado para obtener estructuras cristalinas.

2. Caracterizacion de las nanoestructuras formadas mediante técnicas de microscopia.

Las nanoestructuras formadas se caracterizaran mediante distintas técnicas de microscopia para evaluar su
morfologia y estructura cristalina. De esta manera se relacionaran las condiciones del proceso de anodizado
con las nanoestructuras formadas. Para observar la morfologia de las nanoestructuras, es decir, su tamafio
de poro, espesor, anchura, etc., y su estructura cristalina se emplearan las siguientes técnicas:

&#61623; Microscopia Electrénica de Barrido de Emision de Campo (FESEM) con Energias Dispersivas de
Rayos X (EDX).

&#61623; Microscopia Laser Confocal de Barrido con Espectroscopia Raman.

&#61623; Microscopia de Fuerza Atomica (AFM).

&#61623; Analisis del Area de Superficie Brunauer-Emmett-Teller (BET).

3. Caracterizacion electroquimica y fotoelectroquimica de las nanoestructuras formadas.

Las nanoestructuras formadas se caracterizaran mediante distintas técnicas electroquimicas y
fotoelectroguimicas evaluando las propiedades de las nanoestructuras y su respuesta ante la luz para poder
relacionarlas con su eficiencia como fotocatalizadores. Para ello se llevaran a cabo los siguientes ensayos:
&#61623; Medidas de Espectroscopia de Impedancia Electroquimica (EIS).

&#61623; Medidas de capacitancias (Mott-Schottky).

&#61623; Curvas de intensidad-potencial aplicando diferentes pulsos de luz (voltametrias con pulsos de luz).
&#61623; Medidas de estabilidad quimica o resistencia a la fotocorrosion.

4. Aplicacion de las nanoestructuras como fotocatalizadores para la destruccién de disruptores endocrinos.
Las nanoestructuras formadas se emplearan como fotocatalizadores en la eliminacién de disruptores
endocrinos. Para ello se trabajara en la destruccion de disruptores endocrinos que estan presentes en las
aguas como contaminantes emergentes; todos ellos fotodegradables. Para ello se sumergiran las
nanoestructuras sintetizadas en las disoluciones que contienen el disruptor endocrino y se aplicara luz solar
capaz de generar pares electrén-hueco en la nanoestructura. El seguimiento de la degradacion del disruptor
endocrino se llevara a cabo mediante las siguientes técnicas:

&#61623; Medidas de absorbancia UV-Visible.

&#61623; Medidas de Cromatografia I6nica (IC), Carbono Organico Total (TOC) y Nitrdgeno Total.
&#61623; Medidas de Cromatografia Liquida de Ultra-Alta Eficacia (UHPLC) acoplada a Espectrometria de
Masas (MS Q-TOF).
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