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Titulo proyecto

Evaluacién de disoluciones poliméricas para la extrusion por electrohilatura de polimero con distinta
solubilidad y adhesién.

Valoracion proyecto
4

Descripcion proyecto

El proyecto pretende estudiar el comportamiento reoldgico de distintas disoluciones poliméricas para poder
ajustar la reologia de la disolucién a las condiciones que requiere el equipamiento de electrohilatura. La
extrusion de disoluciones poliméricas para la obtencion de nanofibras implica trabajar con unas condiciones
de viscosidad especificas y muy concretas o de lo contrario el polimero no se extruye de forma continuada
(gotas) o es tan fluido que no se obtiene nanofibras. Una vez obtenidas las nanofibras se evaluaré el nivel de
adhesion y la solubilidad de las nanofibras.

Actividades a realizar por el alumno

Después de realizar una revision bibliogréfica, debera evaluar la informacién encontrada y seleccionar las
técnicas que le permitan caracterizar la disolucién, asi como realizar extrusiones y caracterizar la fibra
resultante.

Las actividades concretas a realizar seran:

FASE 1: REVISION BIBLIOGRAFICA. Se realizara una revision bibliografica inicial la cual se debera sintetizar
obteniendo los valores reolégicos Optimos y las tolerancias apropiadas para extruir. Paralelamente se
realizara una relacion de polimeros y los disolventes apropiados.

FASE 2: DISOLUCION POLIMERICA. El alumno se familiarizara con los polimeros y las disoluciones de los
mismos y realizara las mediciones reolégicas de los mismos. Paralelamente, se prepararan nanoparticulas de
oro, cobre u otros metales y también se contemplara el comportamiento reolégico de los polimeros disueltos
aditivados de nanoparticulas.

FASE 3: EXTRUSION Y CARACTERIZACION: Una vez preparada la disolucién se procederé a realizar la
extrusion del polimero y la caracterizacion de la fibra resultante mediante técnicas de microscopia electronica,
FTIR, y técnicas espectroscopicas, ensayos de solubilidad y ensayos de adhesion.

FASE 4. CONCLUSIONES: En esta fase el alumno se encargara de extraer las conclusiones de los analisis
efectuados y de redactar documentos.

Localizacién de la actividad (Campus)
EPS Alcoy

Horario
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Se propone un horario de lunes a viernes por la mafiana a concretar con el alumno.
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